
BNCZASKL98109504 2019.07.03 1 , 7

680 35 2-4 6

PVC

2019.06.27
2019.06.27 2019.07.03

(1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013
(2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013
(3) IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
(4) IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017
(5) IEC 62321-6 Edition 1.0:2015
(6) IEC 62321-8 Edition 1.0:2017 ,
(7) EPA3540C:1996&EPA8270E:2017 , -

Code: f9t8xz



BNCZASKL98109504 2019.07.03 2 , 7

680 35 2-4 6

 ( mg/kg)
L98109504 PVC
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 ( mg/kg)

( mg/kg)

5
(1) mg/kg = ppm

(2) =

(3) ( )

(4) RoHS 2011/65/EU (EU)2015/863

CAS RoHS

(2- ) (DEHP) 117-81-7 30 1000

DBP 84-74-2 30 1000

BBP 85-68-7 30 1000

DIBP 84-69-5 30 1000
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